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Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren

41 09599 Freiberg/Sachsen Tel.: (03731)-375260 Fax: (03731) 375330

Priifbericht - Nr.: AF-14-03876

Auftraggeber. de Cavis AG, Uberlandstrasse 129, 8600 Dubendorf - Switzerland
Dr. Urs T. Gonzenbach

Auftrag: GDMS-Teilanalyse XHP-Mg Dest.2014.016

Auftrag vom  05.12.2014 Probeneingang: 10.12.2014

Auftrags - Nr.: 5314382 Labor-Nr.: AF-14-03876

Prufverfahren. GDMS - Analyse

Priufzeitraum: 10.12.2014 — 19.12.2014

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber.

Die Analysenwerte sind in ppm wt angegeben
Li - Mn 2,1 Ag - Tm -
Be < 0,005 Fe 0,47 Cd < 0,05 Yb -
B - Co < 0,005 In < 0,005 Lu -
C - Ni 0,10 Sn - Hf -
N - Cu 0,05 Sb - Ta -
Q - Zn 38 Te - W -
F - Ga - | - Re -
Na <0,01 Ge <0,1 Cs - Os -
Mg Matrix As - Ba - Ir -
Al 0,13 Se - La - Pt -
Si 0,09 Br - Ce - Au -
P 0,007 Rb & Pr - Hg .
S 0,55 Sr - Nd - Tl -
Cl 0,64 Y - Sm - Pb 2,0
K <0,05 Zr < 0,01 Eu - Bi -
Ca 2,2 Nb < 0,05 Gd : Th -
Sc - Mo < 0,01 Th - U -
Ti - Ru - Dy -
V < 0,01 Rh - Ho -
Cr 0,21 Pd - Er -

Probenmaterial ist noch/nicht mehr verfiigbar. Seite 1 von 1 Seite

Die Priifergebnisse gelten nur fiir die im Labor untersuchte(n) Probe(n). Die Ver&ffentlichung des Prifberichtes — auch auszugsweise —
bedarf der widerruflichen Einwilligung der GfE Fremat GmbH. Die GDMS-Analyse erfolgte im Unterauftrag.

Freiberg, den 19.12.2014
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